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min. poCet .
Cislo polozky H A B Sroubu pro - =
spojeni "
KLKR 60X200_S KLKR 60X200_F 60 200 1400 32 -
KLKR 60X300_S KLKR 60X300_F 60 300 1500 32
KLKR 60X400_S KLKR 60X400_F 60 400 1600 32
KLKR 60X500 S  KLKR 60X500 F 60 500 1700 32 P o >
KLKR 60X600_S KLKR 60X600_F 60 600 1800 32 B Sy
KLKR 85X200_S KLKR 85X200_F 85 200 1400 48
KLKR 85X300_S KLKR 85X300_F 85 300 1500 48
KLKR 85X400_S KLKR 85X400_F 85 400 1600 48
KLKR 85X500_S  KLKR85X500_F 85 500 1700 48 . f*f? —
KLKR 85X600_S KLKR 85X600_F 85 600 1800 48
KLKR 110X200_S KLKR 110X200_F 110 200 1400 64
KLKR 110X300_S KLKR 110X300_F 110 300 1500 64 600
KLKR 110X400_S KLKR 110X400_F 110 400 1600 64
KLKR 110X500_S KLKR 110X500_F 110 500 1700 64
KLKR 110X600_S KLKR 110X600_F 110 600 1800 64
popis vyrobku: KFiz je ur€en k propojeni kfiZicich se kabelovych tras v jedné

urovni vedenych kabelovymi lavkami o stejné Sifce.

Spojeni kfize s lavkou se provadi pomoci spojek S ..X200 a Sroubl
NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelu je umisténi Sroubu
hlavou uvnitf kabelového Zlabu.

K trase v povrchové Upravé F se pouzije Sroub s povrchovou
Upravou GMT.

tloustka plechu bocnice: 1,5 mm

tloustka plechu pficky: 1,2 mm

konfigurace: S - pozinkovana ocel, vrstva zinku 15 - 27 pm

F - zarové zinkovana ocel ponorem dle CSN EN ISO 1461
pficka - prGmérna vrstva zinku 45 pm (min. 35 ym)
bocnice - primérna vrstva zinku 55 pm (min. 45 um)

prodejni mnozstvi: a1lks
CSN EN 61537:02

certifikace:

skladovani: CSN EN 60721-3-1



